
Растворные смеси готовые  СТБ 1307-2012.  

РСГП St-2: М 50 ПК-1 181,39

 М75 ПК-1 202,78

 М100 ПК-1 212,16

 М150 ПК-1 241,57

 М200 ПК-1 266,45

РСГП St-2: М 50 ПК-2 184,02

 М100 ПК-2 217,08

 М150 ПК-2 247,74

 М200 ПК-2 274,03


